4 Ausfertigung

Dr. Moll GmbH & Co. KG '

Prifinstitut und Ingenieurbiiro

Sattlerstr. 42 Tel.: 05136/ B8006-60 hitp:/Awww.drmoll.de

30916 Isernhagen FAX: 05136/ 8006-74 e-mail: webmaster@drmoll.de

* Anarkannte Profstalla nach RAP Stra fUr Baustoffs und Baustofigemische im StraSenbau

Prafungsart Fachgebiet
A B c H |
0 |Baustoffeingangsprifungen SR 5| Co EHEER T
1 |Eignungsprifungen Al - [
2 |FremdOberwachungen A2 - - = F2 |8 12
Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstrae 42, 30916 Isernhagen | 3 |Kontrellprifungen A3 | Ba | Ca | D2 | Fa | Ga | Hz E]
4 |Schiedsuntersuchungen Ad B4 C4 D4 F4 G4 H4 14
+ Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als UZ-Stelle
AU g ust 0 ppe Fmann fir Gesteinskdrnungen mit Alaaliempfindlichksit nach Ag[ksaII-Hichtiznla
KiESQEWinnu ngs- und Vertriebs- GmbH « Anerkannte Sachverstandigenstelle der DB AG

« Mitglied im BUR - Bundesvarband unabhangiger Instituta for bautechnische Profungen V..

BrUCkenStr' 1 2 * Geselischafter der bupZert GmbH, Berlin,

34346 Hann. Miinden

Priifbericht nach  DIN EN 12620 (EN 12620) Beton

Priifbericht-Nr.: 1448/3-B/17 Priifberichtdatum: 16.05.2017
Anschrift des Werkes: August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH, Kieswerk Rosdorf
Am Klostergut Reinshof, 37133 Reinsdorf
Werk: Rosdorf Petrographischer Typ: Leine-Sand, Leine-Kies
Material: Rundkorn
Art der Guteliberwachung: Freiwillige Giteliberwachung
Erstpriifung/Eignungsnachweis bzw. letzte 2-jahrliche Giteliberwachung: Priifbericht Nr. 1448/24-B/15 vom 12.11.2015
Uberwachungszeitraum: 1. Halbjahr 2017
Zulassungszeitraum: 2. Halbjahr 2017

Angaben liber die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Ort: Kieswerk Rosdorf
Teilnehmer: Herr Naumann (Werk), Herr Bilge (Dr. Moll GmbH & Co. KG)
Nr. | Sortennummer Liefe[mfgi]nung P?c?tt:gmaﬂ(?rure Entnahmestelle Anwendungsbereich
1 2 0/2 02.05.2017 Halde GK fiir Beton
2 4 2/8 02.05.2017 Halde GK fir Beton
3 6 8/16 02.05.2017 Halde GK flir Beton
4 T 16/32 02.05.2017 Halde GK fiir Beton
Bemerkungen: keine
. Fa. Fa. PTW
Verteiler 1 x Orig. 1 x pdf 1 x pdf

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegensténde.
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Prifberichte, Prﬂfze-ag\ni{se und Gutachten durfen nur ungekrzt an Dritte weitergegeben werden. Jede Verdffentlichung, auch von Auszlgen, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

Kommanditgesellschaft Sitz Isenhagen, Amtsgericht Hannover HRA 120369. Persénlich haftende Gesellschafterin Dr. Moll Verwaltungsgesellschaft mbH. Sitz Isernhagen,
Amtsgericht Hannover 9 HRB 120746. Geschaftsfuhrer L. W. Treske, M. Quakenack, Dr. M. Schmid, Ust.-ID-Nr, 243322828



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Priifinstitut und Ingenieurbiiro Sattlerstrale 42
30916 Isernhagen
Telsfon: (05136) 8006-60
Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 2/6 zum Priifbericht Nr: 1448/3-B/17 vom: 16.05.2017
Geometrische Anforderungen
Gesteinskérnungen (d/D) [mm] 0/2 2/8
Kategorie Kategorie
KorngréRenverteilung DIN EN 933-1 ! DIN EN 933-1 '
Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
Gehalt an Feinanteil [M-%]| =3 0.8 f3 f3 <1,5 1.2 f15 f15
KorngréRenverteilung
Siebgrofie [mm] Rickst. Z Riickst. Z
<0.125 [M.-%] 21 2
0.125 - 0.25 [M.-%] 7.6 10
025 - 0.5 M.-%]| 36.0 46
05 - 1.0 M-%]| 26.8 73 251 31
1.0 - 2.0 M.-%]| 19.4 92 1.8 4
20 - 28 [M.-%] 6.8 99 6.4 11
2.8 - 40 [M.-%] 1.3 100 17.2 28
4.0 - 586 [M.-%] 28.3 56
56 - 8.0 [M.-%] 41.0 97
8.0 - 11.2 [M.-%] 2.8 100
11.2 - 16.0 [M.-%] 0.0 100
Unterkorn Soll Ist Soll Ist
bis Siebgréfie d/2 [mm] — 1.0
mw| — [ — 0-5 | 3
bis Siebgréfte d [mm] —_ 2.0
[M.-%] — — 0-20 4
Uberkorn Soll Ist Gg85 Gg85 Soll Ist GcB5/20 | Gg85/20
bis Siebgrofie D [mm] 2.0 8.0
M%) | 8599 | 92 B5-99 | 97
bis Siebgréfie 14D [mm] 2.8 11.2
M.-%] | 95-100 I 99 98-100 | 100
bis Siebgréie 2D [mm] 4.0 16.0
M-%]| 100 100 100 100
Werkstypische Toleranzen Soll Ist Soll Ist
bei Siebgréte 0.063 [mm]| 0-3 1 — —_
bei Siebgréfie 0.25 [mm] | 0-40 10 — —
bei Siebgrée 1.0 [mm] | 50-90 73 — —_
bei Siebgréfte 2.0 [mm] | 89-99 92 — —_
Grobheit/Feinheit Ist Ist
Feinheitsmodul [M.-%] 2.8 — CFIMF — — —
Siebdurchgang 0.5 mm [M.-%] 46 — MP — = —
Kornformkennzahl DIN EN 933-4 Ist Ist Priifdatum 05.2017
(M.-%] — - [ = 9 Slss Slts

und kleiner
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Dr. Moll GmbH & Co. KG, Priifinstitut und Ingenieurbiiro

Seite: 3/6

zum Priifbericht Nr:

1448/3-B/17

Sattlerstrale 42

30916 Isermhagen
Telefon: (05136) 8008-60
Telefax: (05136) 8006-74

vom: 16.05.2017

Geometrische Anforderungen

Gesteinskdrnungen (d/D) [mm] 8/16 16/32
Kategorie Kategorie
KorngréRenverteilung DIN EN 933-1 ' DIN EN 933-1 '
Soll Ist Soll Ist Soll Ist Sall Ist
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
Gehalt an Feinanteil M.-%]| <15 0.9 f1,5 f1.5 <15 0.7 f15 f15
KorngroBenverteilung
Siebgrafe [mm] Rackst, & Ruckst. &
<4.0 [M.-%] 24 2
4.0 - 58 [M.-%] 0.9 3
5.6 - 8.0 [M.-%)] 8.6 12 36" 40
8.0 - 11.2 M%) | 42.3 54 26 6
11.2 - 16.0 M.-%]| 40.8 95 12.9 19
16.0 - 224 M.-%] 5.0 100 50.3 69
224 - 315 [M.-%] 0.0 100 28.0 97
31.5 - 45.0 [M.-%] 2.6 100
45.0 - 56.0 [M.-%] 0.0 100
56.0 - 63.0 [M.-%] 0.0 | 100
Unterkorn Soll Ist Soll Ist
bis Siebgréfe d/2 [mm] 4.0 8.0
M-%| 05 | 2 05 | 4
bis Siebgréiie d [mm] 8.0 16.0
M.-%] | 0-20 12 0-20 19
Uberkorn Soll Ist | Gc85/20 | G820 | soll Ist | GgB85/20 | G85/20
bis SiebgréRe D [mm] 16.0 315
M%) | 8599 [ 95 85-99 | 97
bis SiebgroRe 14D [mm] 224 45.0
M.-%] | 98-100 | 100 98-100 | 100
bis Siebgréfie 2D [mm] 315 63.0
m-% | 100 | 100 100 | 100
Kornformkennzahl DIN EN 933-4 Ist Priifdatum 05.2017 Ist Priifdatum 05.2017
[M.-%] 18 Slss | Sly 41 Slssg Slgs
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Seite: 4/6 zum Prifbericht Nr: 1448/3-B/17 vom: 16.05.2017
Physikalische Gesteins- [
Anforderungen kérnung | T . Ist-
[mm]/ kérnung Einzelwert/e Wk Soll Ist
Prifdatum | [mm]
Rohdichte, Wasseraufnahme Pyknometerverfahren
Rohdicht :
ord IMgm] 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | iM. | 2.58 / 2.58
Rohdich
OIN EN - e Ml o 268 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | iM. | 2.68 / 268
097-6  Frordente | 11.2016 | 072 )
pssd M/ 262 | 262 | 262 | 262 | iM. | 2.62 / 2.62
Wi .
Siidhinie 11 15 | 15 | 15 | 15 | iMm | 15 / 15
Rohdicht
ord IMgim) 251 | 251 | 251 | 251 | iM. | 2.51 / 2.51
Rohdichte :
pa. Mam| 28 272 | 272 | 272 | 272 | iM. | 272 / 2.72
DIN EN 1097-6 Rohdichte | 11.2016 28 )
pssd [Mg/m?] 259 | 259 | 2589 | 2.59 | iM. 2.59 / 2.59
W .
siifat v [4] 30 | 30 | 30 | 30 |im | 30 / 3.0
Rohdicht
prd (Agim 2.56 | 2.56 | 2.56 | 256 | iM. | 2.56 ! 2.56
Rohdicht
o pa Mom| 816 gre 270|270 | 270 | 270 | iM. | 270 / 2.70
- Rohdichte | 11.2016 .
pssd [Mg/m?] 261 | 261 | 261 | 2.61 | i.M. 2.61 / 2.61
Wi .
aufnahme (%) 19 | 19 | 19 | 19 | im. | 1.9 / 1.9
Rohdichte i
prd [Mgim?] 2.62 2.63 2.63 2.63 i.M. 2.63 / 2.63
Rohdichte "
) Rohdicht 11.2016
pssd (Mgin] 266 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | iM. | 2.66 / 2.66
W, o
aufnshme (%] 12 | 12 | 12 |12 |im. | 12 / 1.2
Widerstand gegen Zertriimmerung (Schlagzertriimmerungswert)
DIN EN 1097-2, o :
Abs. B [M.-%] 8/16 8/12,5 24.38 26.55 25.21 i.M. 254 SZNR SZog
: 05.2017
Rohdichte pp  [Mg/m?] | 2.68 | Kornform [M.-%] 18
Widerstand gegen Frostbeanspruchung
DIN EN 1367-1 [M.-%] 8/16 8/16 1.6 1.4 1.7 i.M. 16 Fa Fo
10.2015
Priifflissigkeit: Wasser l
Chemische Gesteins- | .
kérnun : 5
Anforderungen [mm]"g kérnung Einzelwert/e vlvs:rt Soll Ist
Prifdatum | [mm]
Vorhandensein von Huminsiure
E&c%ﬁitﬁ%ﬁt (] 0505(2]17 0/2 heller als Farbbezugslésung ja ja bestanden
S e draact, B 05%%1? 2/18 | heller als Farbbezugslésung ja ja bestanden
Gehalt an groben organischen Verunreinigungen (leichtgewichtige, grobe organische Bestanditeile)
DIMERI7A%) | s | R | e 0.00 0.00 <0.5 <0.5
‘Mﬁ“ﬂ‘f} M%) | oy | 208 0.00 0.00 <0.1 <0.1
Eg%’g‘ﬁ“?ﬁ L M%) | 308 | sie 0.00 0.00 <0.1 <0.1
TSNP PR 5
U [T [ o, [om | om



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Priifinstitut und Ingenieurbiiro

Sattlerstrafie 42

30916 Isernhagen
Telefon: (05136) 8006-60
Telefax: (05136) 8006-74
Seite: 5/6 zum Prifbericht Nr: 1448/3-B/17

vom: 16.05.2017
Chemische Gesteins- [
nfor kérnun - _ s
A derungen [mm];g kdrnung Einzelwert/e vI\.rS:rt Soll Ist
Priifdatum |  [mm]
Alkali-Kieselsdure-Reaktivitat
Alkali-Richtlinie 3 0/2
[ 06.2016 | 02 d El
Die GK 0/4 wird aus einem hinsichtlich der petrographischen Zusammensetzung unbedenklichen Vorkommen gewonnen, so dass
nach DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende Mafinahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton" vom Oktober 2013 die
Unbedenklichkeit des Materials chne Priifung auf Alkaliempfindlichkeit gegeben ist.
Alkali-Richtlinie : 2/8
5 11.2016 | 28 f ik
Die GK 2/8 wird aus einem hinsichtlich der

petrographischen Zusammensetzung unbedenklichen Vorkommen gewonnen, so dass
nach DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende Manahmen gegen schidigende Alkalireaktion im Beton” vom Oktober 2013 die
Unbedenklichkeit des Materials ohne Priifung auf Alkaliempfindlichkeit gegeben ist.

In der untersuchten Probe 4/8 der GK 2/8 wurde keine Opalsandstein und kein Flint fesigestellt.

Alkali-Richtlinie [ on8 | sie / Ed

Die GK 8/16 wird aus einem hinsichtlich der petrographischen Zusammensetzung unbedenklichen Varkommen gewonnen, so dass
nach DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende Malinahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton” vom Oktober 2013 die
Unbedenklichkeit des Materials ohne Priifung auf Alkaliempfindlichkeit gegeben ist.

In der untersuchten Probe der GK 8/16 wurde keine Opalsandstein und kein Flint festgestellt.

Alkali-Richtlinie [ e, | wema / El

Die GK 16/32 wird aus einem hinsichtlich der petrographischen Zusammensetzung unbedenklichen Vorkommen gewonnen, so dass
nach DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende MaBnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton” vom Oktober 2013 die
Unbedenklichkeit des Materials ohne Priifung auf Alkaliempfindlichkeit gegeben ist.

In der untersuchten Probe der GK 16/32 wurde keine Opalsandstein und kein Flint festgestelit.
Petrographische Beschreibung

DIN EN 932-3 [ s | ene

Der GK 8/16 setzt sich aus Kalkstein (95,5 M.-%) des Muschelkalk und Sandstein (4,5 M.-%) des Buntsandstein zusammen.
Gehalt an wasserléslichem Chlorid

DIN EN 1744-1, 0/2

AbE. 7 [M.-%] 10.2015 0/2 < 0.01 <0.01 <0.04 <0.04
Gehalt an sdureléslichem Sulfat

DIN EN 1744-1, 0/2

Gesamtschwefelgehalt

DIN EN 1744-1, 0/2

Abs. 11 [M.-%] 11.2016 0/2 <0.08 <0.08 <1 <1

berwach,
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Dr. Moll GmbH & Co. KG, Priifinstitut und Ingenieurbiiro

Seite: 6/6 zum Prifbericht Nr: 1448/3-B/17

vom:

Sattlerstrafle 42

30916 Isernhagen
Telefon: (05136) 8006-60
Telefax: (05136) 8006-74

16.05.2017

Allgemeine Angaben (Freiwillige Giiteiiberwachung)

1 Konformitdtsnachweis
1.1 Konformitatsnachweisverfahren System 2+
1.2 Codenummer des Zertifizierers/Uberwachers (notified body) | bupZert GmbH, Berlin
1.2a  Name der zertifizierenden Institution 2516
1.3 Ist die WPK zertifiziert/tiberwacht? Ja
1.4 Nr. des WPK-Zertifikates 2516-CPR-1003-100-12620
15  Ausstellungsdatum des WPK-Zertifikates: 24.09.2016
1.6  WPK-Beauftragter: Herr Ausburg
2 Priifung
2.1 Verantwortlicher/Durchflihrender der WPK (intern): PTW
212 Ort/Adresse des Labors fiir die WPK (intern): Witzenhausen
23 Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen Ja
der DIN EN 932-1 durchgefiihrt?
24 Werden alle verlangten Priifungen der WPK (intern) im Ja
erforderlichen Prufrhythmus durchgefihrt?
25 Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" Ja
ordnungsgemal gefuhrt?
3 Lieferschein
31 Enthalt der Lieferschein alle verlangten Angaben? Ja
3.2 Enthalt der Lieferschein alle notwendigen Zeichen? Ja
4 Herstellwerk
41 Entspricht die Lagerung der Gesteinskérnungen Ja
den Anforderungen?
42 Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet? Ja
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Dipl.-Geol. R. Lenhard

ipl.-Geol. M. Quakenack




