SORTENVERZEICHNIS

Baustoffgemische
nach
TL SoB-StB

TLG
SoB-StB

Firma:

August Oppermann

Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH
Briickenstr. 12

34346 Hann. Miinden

Datum: Blatt Nr.:
22.06.2018 1von1

Naturliche Gesteinskérnungen
Petrographischer Typ: Leine-Sand,

Leine-Kies
Werk: ’ Rosdorf Priifzeugnis Nr.: 1448/ 4-SoB / 18
Beschreibung der Baustoffgemische
Lfd. Nr. 1 2 3 4 5
Sortennummer 0/32 FSS (40)
Baustoffgemisch 0/32 FSS (40)
Kornrohdichte 2,68 Mg/m?
Kornzusammensetzung OCg
Gehalt an maximal UFs
Feinanteilen minimal LFnr
Kornformkennzahl Slso
Plattigkeitskennzahl --*)
Bruchflachigkeit CnR
Los-Angeles-Koeffizient --*)
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ3s
Widerstand gegen Schlag an Schotter --*)
Frost-Tau-Widerstand Fa4
. opt. Wassergehalt 4,9 M.-%
Procediee Trockendichte 2,18 Mg/m?
CBR-Wert -*)
Organische Verunreinigungen --*)
") no performance determined (Kennwert nicht festgestellt)
Angaben zur werkstypischen Kornzusammensetzungen
Baustoffgemische fiir Schottertragschichten
e S s S o e covome
Ni | Komgrppe 1 2 4 56 8 112 | 16 | 224 | 315 Tab. & dor
TL SoB-StB
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* Anerkannte Prafstelle nach RAP Stra flr Baustoffe und Baustoffgemische im StraBenbau
Prafungsart [

Fachgebist

Baustoffeingangsprfungen
Eignungsprifungen
Fremduberwachungen
Kontrollprifungen
Schiedsuntersuchungen

AlRIN|=(C

Dr. Moll GmbH & Co. KG, SattlerstraBe 42, 30916 Isemnhagen A4 | BB4 [BE4 | C4 | D4

» Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als UZ-Stelle
far Gesteinskérnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlini
* Anerkannte Sachverstindigenstelle der DB AG
= Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 i
Die Akkreditierung gilt nur fur die in der Urkunde ((,DAkkS
aufgefiihrten Prifverfahren - Deutsche
= Akkreditierungsstelle
D-PL-20229-01-00

August Oppermann
Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Briickenstr. 12
34346 Hann. Miinden

» Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98

» Mitglied im BUR - Bundesverband unabhéngiger Institute fiir bautechnische Prifungen e.V..
» Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

Prifbericht TL SoB-StB (EN 13285) SoB

nach

Priifbericht-Nr.: 1448/4-SoB/18 Priifberichtdatum: 22.06.2018

Anschrift des Werkes: August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH, Kieswerk Rosdorf

Am Klostergut Reinshof, 37133 Reinsdorf
Werk: Rosdorf Petrographischer Typ: Leine-Sand, Leine-Kies
Material: Rundkorn

Art der Giteliberwachung: Fremdiiberwachung nach TL G SoB-StB

Erstprifung/Eignungsnachweis bzw. letzte 2-jéhrliche Giiteliberwachung:  Priifbericht 1448/26-SoB/17 vom 29.11.2017

Uberwachungszeitraum: 1. Halbjahr 2018
Zulassungszeitraum: 2. Halbjahr 2018

Angaben iiber die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Ort: Kieswerk Rosdorf
Teilnehmer: Herr Naumann (Werk), Herr Bilge (Dr. Moll GmbH & Co. KG)
Nr. | Sortennummer Liefe{;lig]nung P?ggg:]naﬂﬁ]re Entnahmestelle Anwendungsbereich
1 | 0/32 FSS (40) 0/32 FSS (40) 14.05.2018 Halde Frostschutzschicht
Bemerkungen: keine
; Fa. Fa. NDS PTW
Verteiler 1 x Orig. 1 x pdf 18 (pdf) 1 x pdf

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde.

Der Priifbericht umfasst 5  Seiten.

nd Gutachten dirfen nur ungekUrzt an Dritte weitergegeben werden. Jede Verdffentlichung, auch von Ausziigen, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

jtae e éﬁé 2 Isernhagen, Amtsgericht Hannover HRA 120369. Personlich haftende Gesellschafterin Dr. Moll Verwaltungsgesellschaft mbH. Sitz Isernhagen,
HRB 120746. Geschaftsfuhrer L. W. Treske, M. Quakenack, Dr. M. Schmid, Ust.-ID-Nr. 243322828
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Geometrische Anforderungen
Gesteinskérnungen (d/D) [mm] 0/32 FSS (40)
Kategorie Kategorie
KorngréBenverteilung DIN EN 933-1 ' '
Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
Minimal - LFNR LFNR
Maximal M.%] <5 49 UFg UFg
KorngréBenverteilung
SiebgréBe [mm] Ruckst. Z Riickst. Z
<0.125 [M.-%] 6.5 7
0.125 - 0.25 [M.-%)] 3.6 10
0.25 - 0.5 M.-%]| 17.8 28
05 -1.0 [M.-%] 11.3 39
1.0 - 2.0 [M.-%] 4.2 43
2.0 - 40 [M.-%] 4.7 48
40 - 5.6 [M.-%] 4.2 52
5.6 - 8.0 [M.-%] 6.6 59
8.0 - 11.2 [M.-%] 7.8 67
11.2 - 16.0 [M.-%)] 9.7 76
16.0 - 224 M-%]| 125 89
224 - 315 [M.-%] 9.7 99
31.5 - 45.0 [M.-%] 1.4 100
Uberkorn Soll Ist Soll Ist
bis SiebgroRe D [mm] 31.5
M-%] | 9099 | 99 ©Cs0 Cs0 [
bis SiebgroBe 1,4D [mm] 45.0
M.-%]| 100 100
Zwischensiebanforderungen / SDV Soll Ist Soll Ist
bei SiebgréBe 2.0 [mm] | 15-75 43
bei SiebgréBe 16.0 [mm] | 47-87 76
Werkstypische Toleranzen Soll Ist Soll Ist
bei SiebgroBe 2.0 [mm] | 15-60 43
Kornformkennzahl DIN EN 933-4 | Ist Prifdatum 05.2018 Ist
[M.-%] 21 Slsp | Sl
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100 Kornsummenlinie des Baustoffgemsiches 0/32 FSS (40) 100
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Korndurchmesser [mm]

Das untersuchte Material 0/32 FSS (40) entspricht hinsichtlich der Komverteilung den Anforderungen
der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch flir Frostschutzschichten.
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Physikalische Gesteins- [
Anforderungen korung | . . Ist-
[mm)/ kérnung Einzelwert/e wert Soll Ist
Prifdatum | [mm]
Rohdichte pp
RL’;{;"; 10976, | mg/ma) 0/32FES U0 0131, 2.680 2677 | iM. | 2.8 / 268
Optimaler Wassergehalt und Trockendichte (Proctor)
[M.-%] |o/32 FSS (40) opt. Wassergehalt 4.9 4.9 4.9
13286- 31, - /
DIN EN 13286-2 [Mg/m?3] 10.2017 AL Trockendichte 218 2.18 2.18
Widerstand gegen Zertriimmerung (Schlagzertriimmerungswert)
DINENT097-2, | . los2Fss o) 8125 | 28.83 | 28.36 | 2728 | iM. | 28.2 SZs5 SZ3p
- 10.2017
Rohdichte pp  [Mg/m?] | 2.67 lKornform [M.-%] 28
Widerstand gegen Frostbeanspruchung
DIN EN 1367-1 [M.-%] |0/32 FSS (40)] 8/16 2.0 1.5 1.8 iM. | 1.8 Fa Fo
10.2017
Prifflussigkeit: Wasser I
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Allgemeine Angaben (Fremdiiberwachung)

1 Priifung

y Verantwortlicher/Durchfiihrender der WPK (intern): PTW

1.2 Ort/Adresse des Labors flir die WPK (intern): Witzenhausen

1.3 Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen Ja
der DIN EN 932-1 durchgeftihrt?

1.4 Werden alle verlangten Prifungen der WPK (intern) im Ja
erforderlichen Prifrhythmus durchgefiihrt?

1.5 Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" Ja
ordnungsgemaf gefthrt?

2 Lieferschein

2.1 Enthélt der Lieferschein alle verlangten Angaben? Ja

2.2 Enthalt der Lieferschein alle notwendigen Zeichen? Ja

3 Herstellwerk

3.1 Entspricht die Lagerung der Gesteinskérnungen Ja

den Anforderungen?
3.2 Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet? Ja

Dr. Moll GmbH & Co. KG

<~ Dipl-Geol. M. Quakenack

-Ipg. S. Chrupalla
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