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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

le/sch/pl 02.07.2020 

BEFUND NR.: 1448 / 7-K / 20 

AUFTRAGGEBER: August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs GmbH 

Brückenstraße 12 

34346 Hann. Münden 

INHALT DES AUFTRAGES: Bestimmung des Kalkgehaltes nach DIN 18129 

ANZAHL DER PROBEN: 4 

BEZEICHNUNG DER PROBEN: GK 0/2, GK 2/8, GK 8/16, GK 16/32 

LIEFERWERK: Felsberg 

PROBENNAHME: Dr. Moll GmbH & Co. KG im Rahmen der Güteüberwachung 

PROBENEINGANG: 12.05.2020 

Verteiler: Fa. 

1 x Org. 1 x pdf 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. 

Der Befund umfasst   2   Seiten. 



Dr. Moll GmbH & Co. KG 
Prüfinstitut und Ingenieurbüro 

Seite 2/2 zum Befund Nr.: 1448 / 7-K / 20 vom 02.07.2020 

1. Vorgang

Die Dr. Moll GmbH & Co. KG wurde durch die A. Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs-

GmbH beauftragt, an den am 12.05.2020 entnommenen Proben der GK 0/2, GK 2/8, GK 8/16 und

GK 16/32 mm aus dem Werk Felsberg den Kalkgehalt zu bestimmen.

2. Kalkgehalt

Nach entsprechender Probenvorbereitung wurde der Kalkgehalt nach DI1448N 18129 bestimmt.

Folgende Kalkgehalte wurden für die jeweiligen Gesteinskörnungen ermittelt:

GK 0/2 0,10 M.-% 

GK 2/8 0,22 M.-% 

GK 8/16 0,19 M.-% 

GK 16/32 0,14 M.-% 

   Dr. Moll GmbH & Co. KG     Dr. Moll GmbH & Co. KG 

    Stellv. Prüfstellenleiter   Geschäftsführer 

     Dipl.-Geol. R. Lenhard    Dr. M. Schmid 


